ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН, г. Бийск

ФГУП «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «АЛТАЙ», г. Бийск

АССОЦИАЦИЯ «РОСМИНИЗОЛЯЦИЯ», г. Бийск

АДМИНИСТРАЦИЯ  г. Бийска – НАУКОГРАДА  РФ
Х Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция

«Техника и технология производства теплоизоляционных материалов 

из минерального сырья»

26 – 28 мая 2010 г

г. Белокуриха

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ: 26  мая  11.00    Большой конференц-зал санатория «Сибирь»

Сакович   Геннадий Викторович, научный руководитель ИПХЭТ СО РАН, академик; 
Жарков Александр Сергеевич, генеральный директор ФГУП «ФНПЦ «Алтай», член-корреспондент; 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ:  26  мая  11.30-14.00    

	№

п/п
	Тема доклада
	Докладчик
	Организация, город

	1
	О выполнении решения IХ Всероссийской научно-практической конференции «Техника и технология производства теплоизоляционных материалов из минерального сырья»
	А.В. Литвинов 

	ФГУП «ФНПЦ «Алтай»,  
г. Бийск Алтайского края

	2
	Минеральное сырье Сибири для производства базальтовой ваты и пеностекла
	В.А. Кутолин, 
В.А. Широких

	Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск

	3
	Релаксационные эффекты в неравновесных конденсированных системах. Базальты: от извержения до волокна.
	Н.Е. Аблесимов 
	Зарубино Новгородской области

	4
	Электроплазменная установка для получения силикатных расплавов
	О.Г. Волокитин,  

Н.К. Скрипникова, 

А.А. Никифоров,

Г.Г. Волокитин
	Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
г. Томск

	5
	Высокочастотный нагрев в технологии получения базальтовых волокон
	С.П. Лесков1, 

О.С. Татаринцева2

	1 – ООО «Фирма «Рось-Базальт»,
 г. Барнаул;
2 – ИПХЭТ СО РАН,  г. Бийск Алтайского края

	6
	Контроль диаметра высокотемпературной струи в процессе производства базальтового волокна
	С.П. Лесков1, 
А.В. Коваль1, 
П.Н. Райтер2


	1 – ООО «Фирма «Рось-Базальт», 
г. Барнаул;

2 – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, г. Ивано-Франковск,  Украина

	7
	Особенности технологического процесса получения базальтового непрерывного волокна
	А.Г. Новицкий,  М.Ф. Ефремов 

	ЗАО «МИНЕРАЛ 7»,  
г. Львов, Украина


ВЕЧЕРНЕЕ  ЗАСЕДАНИЕ:  26  мая  15.00 -17.00

	№

п/п
	Тема доклада
	Докладчик
	Организация, город

	1
	О состоянии производства утеплителей из базальтового волокна в Томской области и перспективах его развития
	А.С. Ситников2,  

В.И. Верещагин1, 

Н.А. Митина1,
О.Л. Васильева2, А.Л. Кропочев3, 
А.А. Кропочев3
	1 – Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск;

2 – Томский государственный педагогический университет, г. Томск; 
3 – ООО «Лагуна-2000», г. Томск

	2
	Тенденции применения теплоизоляционных материалов в малоэтажном домостроении
	А.Б. Бутузов 

	ООО «РУС  КОРДА», г. Москва

	3
	Конструкционно-теплоизоляционные материалы из отходов производства базальтового волокна и изделий из него
	К.А. Черепанов, 
И.Г. Бычков

	Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк Кемеровской области

	4
	Системы теплоизоляции и огнезащиты на основе базальтового супертонкого волокна «MAGMAWOOL» для пневматической укладки
	Е.И. Зубко, 
В.Г. Есипов, 
Ю.Е. Зубко, 

Д.Н. Олейник, 
А.А. Фомичев
	ООО «МАГМА ИНДУСТРИЯ», 

г. Костополь Ровенской области, Украина

	5
	Получение жестких теплоизоляционных плит из минерального волокна с применением экологически чистых связующих
	В.А. Лотов, 
В.А. Кутугин

	Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск

	6
	Исследование процесса сушки полужестких базальтоволокнистых плит
	В.В. Самойленко,

В.В. Фирсов


	ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск Алтайского края

	7
	Гидрофобизация волокнистых материалов силиконовыми эмульсиями
	В.В. Самойленко, В.В. Фирсов,

	ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск Алтайского края

	8
	Методы измерения коэффициента излучения поверхности теплоизоляционных материалов
	В.А. Архипов1,2,
 И.К. Жарова2 , 
В.Т. Кузнецов2, 
О.С. Татаринцева1
	1 – ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск Алтайского края;
2 – НИИПММ ТГУ, г. Томск 




УТРЕННЕЕ  ЗАСЕДАНИЕ:  27  мая  10.00 -14.00

	№

п/п
	Тема доклада
	Докладчик
	Организация, город

	1
	Комплексная переработка некондиционного марганецсодержащего сырья с исключением стадии обогащения
	И.В. Павлов, 
А.В. Линейцев, 
В.Ф. Павлов

	СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, 
г. Красноярск

	2
	Получение коллоидного кремнезема из пеносиликата алюмосиликатной системы
	О.В. Шабанова1, И.В. Павлов1, 
А.В. Шабанов1, 
В.Ф. Павлов1, 
Е.В. Морозов2, 
О.В. Фалалеев2
	1 –  СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, г. Красноярск;

2 – ЯМР-томографическая группа ЦКП КНЦ СО РАН, г. Красноярск

	3
	Температурная зависимость теплопроводности рентгеноаморфного пеносиликата
	В.Ф. Павлов,  
А.В. Линейцев, 
 И.В. Павлов, 

В.Ф. Шабанов

	СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, 
г. Красноярск

	4
	Влияние механоактивации на процессы стеклообразования при получении пеностеклокристаллических материалов
	В.И. Верещагин,  О.В. Казьмина, 
А.В. Мухортова,  Ю.В. Поплетнева 
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск

	5
	Исследование водостойкости пеносиликатных материалов 
	А.С. Левашов1,  
А.В. Пачуев1, 
Т.Б. Касаткина1, 
Р.В. Горохов1, 
Н.Н. Буков1, 
В.В. Ревенко2
	1 –  Кубанский Государственный университет, г. Краснодар;
2 – ЗАО «Базальтопластик», 
г. Москва

	6
	Ячеистый теплоизоляционный материал и технология его изготовления
	Т.К. Углова1,  
С.Н. Новоселова1, В.В. Ревенко2

	1 – ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск Алтайского края; 

2 – ЗАО «Базальтопластик», 
г. Москва

	7
	Влияние минеральных наполнителей на формирование пористой структуры гранулированного теплоизоляционного материала 
	Н.А. Митина, 

В.А. Лотов, 
В.А. Кутугин 


	Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск

	8
	Волластонит Горного Алтая   –минеральный наполнитель  многоцелевого назначения  
	А.Н. Блазнов1, 
Е.В. Ивановская1, О.В. Старцев2, 
И.Ю. Линаск3

	1 –  Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск Алтайского края;

2 – Алтайский государственный университет, г.  Барнаул;

3 – ООО «РТИ Барнаул», г. Барнаул 


ВЕЧЕРНЕЕ  ЗАСЕДАНИЕ:  27  мая  15.00 -17.00

	№

п/п
	Тема доклада
	Докладчик
	Организация, город

	1
	Перспективы организации производств инновационных продуктов – базальтопластиковых композитов – для Севера России
	Е.П. Жирков
	ООО «Завод базальтовых материалов», г. Покровск, Республика Саха

	2
	Моделирование структуры и свойств на стадии проектирования конструкции намоточных изделий
	В.В. Гаврилов1, 
А.И. Хе1, 
В.Ф. Савин1, 

А.Н. Блазнов2

	1 –  ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск Алтайского края;

2 –  Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ  им. И.И. Ползунова», г. Бийск Алтайского края

	3
	Основанные на продольном изгибе методы исследований долговечности армированных композитов
	В.Б. Тихонов1,  
А.Н. Блазнов1, 
В.Ф. Савин2,

А.В. Маркова2

	1 – Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ  им. И.И. Ползунова», г. Бийск Алтайского края;

2 – ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск Алтайского края

	4
	Упругость, неупругость и разрушение композиционных материалов
	М.Г. Петров 


	ФГУП «СибНИА  им. С.А. Чаплыгина», г. Новосибирск

	5
	Особенности изменения коэффициента вариации прочностных характеристик базальтопластика в агрессивных средах

	Г.И. Русских 


	ФГУП «ФНПЦ «Алтай», 

г. Бийск Алтайского края

	6
	Исследование поверхностных явлений на границе раздела фаз волокно-связующее
	Д.Е. Зимин  
	ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск Алтайского края

	7
	Температурные поля в полупрозрачном композиционном материале
	В.А. Полубояров2

А.Л. Бурка1, 

А.А. Емельянов1, 

З.А. Коротаева2
 
	1 – Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
г. Новосибирск;

2 – Институт химии твердого тела и механохимии  СО РАН, 

г. Новосибирск


УТРЕННЕЕ  ЗАСЕДАНИЕ:  28  мая  10.00 -14.00

	№

п/п
	Тема доклада
	Докладчик
	Организация, город

	1
	Многослойные теплоизоляционные строительные материалы на основе золы-уноса теплоэлектростанций
	Н.Н. Шустров3, 

Е.С. Шитиков1, 

Д.Е. Зимин2,

 В.Г. Пузач3
 
	1 – ООО НПП «Полигран»,  
г. Калининград;

2 – ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск Алтайского края;

3 – ОИВТ РАН,  г. Москва   

	2
	Синтез и свойства огнеупоров нового поколения 
	В.А. Полубояров,  З.А. Коротаева, 
О.В. Андрюшкова,  В.В. Карпан, 
И.А. Паули, 
О.П. Солоненко,
	Институт химии твердого тела и механохимии  СО РАН,  
г.  Новосибирск

	3
	Теплоизолирующий материал из техногенных отходов
	В.А. Полубояров1, Е.В. Волоскова1, Т.В. Гончар2, 
З.А. Коротаева1

	1 – Институт химии твердого тела и механохимии  СО РАН,  
г.  Новосибирск; 

2 – Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск

	4
	Защитные покрытия для бетона на основе шлакощелочных вяжущих, базальтовой чешуи и микрофибры
	В.А. Лотов1, 
В.В. Ревенко2,
 В.А. Кутугин1, 
Е.А. Сударев1

	1 – Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск;

2 –  ЗАО «Базальтопластик», 
г. Москва

	5
	Силаны Silquest* A-1100 и А-1524 – сшивающие агенты для производства теплоизоляции
	А.Е. Сельков

	ООО «Моментив Перфоманс Материалс Рус», г.  Москва

	6
	Оптимизация свойств 

изоляционных материалов за счет уменьшения водопоглощения
	Ю. В. Плитарак

	ООО «Вакер Хеми Рус»,

г. Москва



	7
	Презентация компании «Advantech» (Италия) на российском рынке
	М.П. Щедрин


	ООО «ИРБИС ПРОДЖЕКТС», 
г. Москва


Выступления участников конференции, презентации, сообщения, обсуждение докладов, принятие решения.  
Примечание:  фотографирование 26 мая в 13.30;

завтрак 26-28 мая с 8.30 до 9.30 (по месту проживания);

кофе-брэйк  27-28 мая с 11.30 до 12.00 (санаторий «Сибирь»);

обед  26-28 мая  с 14.00 до 15.00 (санаторий «Сибирь»);


            ужин 26-27 мая с 19.00 до 20.00 (по месту проживания);

фуршет 28 мая в 18.00 (санаторий «Катунь»).
Сопредседатели конференции:

Татаринцева Ольга Сергеевна, заведующая лабораторией ИПХЭТ СО РАН, д-р. техн. наук;

Литвинов Андрей Владимирович, зам генерального директора ФГУП «ФНПЦ «Алтай», исполнительный директор ассоциации «Росминизоляция», канд.техн.наук.

Секретари конференции: 


Новоселова Светлана Николаевна, научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН;


Чернов Александр Вячеславович, ведущий инженер ФГУП «ФНПЦ «Алтай».

